
PROVEEDOR TIER 2
R E J I L L A  P A R A  S I S T E M A S  D E  
V E N T I L A C I Ó N  Y  
C A L E F A C C I Ó N

• Eliminar el post-calentamiento de las piezas a fin de lograr 
el nivel de olor necesario (≤3.0 VDA 270) 

• Tener la menor emisión de compuestos orgánicos volátiles 
(VOC/FOG) (VDA 278), con el mismo  compresión set del 
material anterior 

• Menos pasos de procesamiento y menores 
costos de energía para el moldeador

• Se lograron los niveles VOC/FOG 
requeridos y se cumplió el desempeño con 
el estándar de compresión set

OnFlex™ LO  

REQUERIMIENTOS CLAVE
¿POR QUÉ AVIENT?

SOLUCIÓN AVIENT

CUMPLE CON LAS NORMAS VIAQ
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